MAINHATTANWHEELS

FELGENOBERFLACHENTECHNIK

Gebrauchsschema Menge zur Aktivierung bei Filllmenge in Liter
. .. Spezifisches
Hinzufiigen | Stufe . 200-300 400-500 600-700
Gewicht
Basis 7 Basis* Basis* Basis*
Basis 6 Basis* Basis* Basis*
Basis 5 1,18 Basis* Basis* Basis*
ﬁ}((t)lvator 4 124 Basis* Basis* Basis*
Basis ! + 2% Aktivator + 2% Aktivator + 2% Aktivator
Aktivator 3 Basis* Basis* Basis*
+ 5% Aktivator + 5% Aktivator + 5% Aktivator
. Basis* Basis* Basis*
Aktivator 2 + 10% Aktivator + 10% Aktivator + 10% Aktivator
. Basis* Basis* Basis*
Aktivator 1 + 15% Aktivator + 15% Aktivator + 15% Aktivator

*Das Becken vor der Zugabe von Aktivator/Optimizer immer erst mittels Basis auf den
richtigen Fullstand bringen und anschlieRend durch eine Konzentrationsmessung die
Vorgehensweise bestimmen.

Wenn die Wirkung des Entlackungsmittel nachlasst, kann nach dem obenstehenden
Schema die Wirkung in Ihrem Becken wieder aktiviert werden.

Wenn das spezifische Gewicht 1.24 oder schwerer (Stufe 4) ist,
wird Aktivator/Optimizer gemaR dem Schema hinzugefugt.

Bei Benutzung immer die entsprechende Schutzkleidung wie Handschuhe und eine

Atemmaske verwenden.

Achtung!!! Es darf keinerlei Wasser ins das Becken gelangen

Benutzung nur laut Ordnungsvorschriften der EC / 455 / 2009.



